110 WCrV 5 1.2519

Richtanalyse / chemical analysis in %

C Si Mn P S Cr Mo Ni V W
1,05 0,20 0,20 1,10 - - - 1,20
- - - < < - -
1,15 0,30 0,40 0,025 0,020 1,30 - - - 1,40

Warmebehandlung / heattreatment advice

70
Harteempfehlung
recommendation of hardening 60 —
800-830°C / 1475-1525°F 50 ....---“-s~-~
HRC ~
40
Abschreckmittel 30
quenching medium
20
o1 / oil [

°C 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
°F 0 120 210 300 390 480 570 660 750 840 930 10201110 1200

Anlaltemperatur / annealing temperature

Anwendungsbeispiele / examples of use

eLedermesser / leather cutting knives

eGummimaschinenmesser / rubber cutting machine knives
ePlastik- und Folienmesser / plastic- and foil cutting knives
eMaschinenmesser / machine knives

und andere Industriemesser / and other industrial knives



	Seite1

